
NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE
RESTAURIERUNG

Eingeliefert von: Veronica König Doku-Nr. 2016-12

am: 07. 12.2015 Datensatz: 400163013

Objekt: Gewandnadel (Bronze) und ringförmiges/bogenförmiges Objekt (Bronze

Anzahl

Eigentümer:

Zustand:

Auftrag:

Land Niedersachsen

Patina, stark beschädigt.

Untersuchung, Konservierung?

Material:

Bronze

Fundtyp:

Datierung:

Gemarkung:

Landkreis:

ADAB-ID:

Kennziffer:

Lage:

Ort:

BANTORF

HANNOVER

43204657

Münze:

Zierstück:

FSt. Nr.:

Gemeinde:

Projekt:

R-Objektkennzahl:

Bezeichnung:

Objekt:

Waffe:

Gebrauchsgegenstand:

15

BARSINGHAUSEN, STADT

Fund

bogenförmiges

Bonzefraamen
Bronzenadel

|Änz^
1

1

Flaeche f Bef.
2321

2344

FNr.
880

881

Quad.

07

07

Datum l Bemerk

. 12. 2015

. 12. 2015

N_S | 0_W | ADAB ISchoen
446624
68

446624
76

Zustandsfoto: v

Zwischenfoto:

Endfoto:

Neg. Nr.

Neg. Nr.

Neg.Nr.

Zustandsdia:

Zwischendia:

Enddia:

Fotograf/in:

CDRo

Szanto

Aufbewahrung: Werkstatt Meie Karton 3

Restaurator/in:

Bearbeitungsende:

Benachrichtigt:

Übergabe am: A. 'L- ^12. ? 0/1 §
Übergeben an:

^

In der Werkstatt?

Verweis Doku-Nr.:

Extern restauriert ?

Röntgenuntersuchung:

Materialuntersuchung:

Probennummer:
^f^t'-V(
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NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE
RESTAURIERUNG

Eingeliefert von: Veronica König Doku-Nr. 2016-12

am: 07. 12.2015 Datensatz: 400163013

Objekt: Gewandnadel (Bronze) und ringförmiges/bogenförmiges Objekt (Bronze

Datum, Unterschrift

Restaurierungsprotokoll:

FNr. 880: bogenförmiges Bronzefragment - Fundort: Gewerbegebiet Bantorf-Nord, Laverastraße

- Zustandsfoto

- Zum Teil liegt alter Materialverlusst der Patina vor. In diesen Vertiefungen finden sich Boden- und Korrosiosanhaftungen. der Draht
ist in jüngerer Zeit seitlich stark verwunden. Durch die Überdehnung ist es zu Rissen in der Patina, aber auch zu starken
Abplattungen gekommen. In den Zwischenbereichen ist die Patina überwiegend gut erhalten. An der einen Seite weist der Draht eine
Bruchstelle auf, an der anderen seinen ursprünglichen Abschluss. Unter Berücksichtigung, dass der Draht heute stark verformt ist,
könnte es sich ursprünglich um einen nicht geschlossenen Reif oder um das Anfangs-/Endbruchstück einer Spirale gehandelt haben.

- Freilegung der erhaltenen Oberflächenbereiche mit der Dreikantnadel und Reinigung der Vertiefungen mit fester Pinselborste.
- Tränkung des Drahtes mit Paraloid B 72, gelöst in Aceton, 7 %ig.
- Endfoto

FNr. 881: Bronzenadel - Fundort: Gewerbegebiet Bantorf-Nord, Laverastraße

- Zustandsfoto

Die Nadel ist in der Mitte und an der Spitze rezent verbogen. Die Patina ist in diesen und anderen Bereichen heruntergebrochen und
der Kern der Bronze liegt frei. Zum Teil deutet der offen liegende angeriebene Bronzekem auf die Starke rezente Einwirkung eines
modernen Arbeitsgerätes hin. Die Patina zeigt in den gut erhaltenen Bereichen ein starkes Krakelee. Die einzelnen
Oberflächenfragmente liegen zum Teil Lose auf. In der Fundtüte fanden sich viele solcher Teillchen. die als Probe dem Fund
beiliegen.

^Die losen Schollen wurden vor einer Freilegung mit dem Festigungsmittel Paraloid B72, gelöst in Aceton, 5 - 7 %ig, seitlich von den
Fehlstellen aus gefestigt.
- Freilegung festerer Korrosionskrusten erfolgte mit der Dreikantnadel. Lose aufsitzender Boden wurde mit Wattestäbchen und
delstilliertem Wasser abgenommen.
- Eine abschließende Endfestigung erfolgte wiederum mit Paraloid B 72
- Endfoto

Eine ausgeprägte Glättung der gut erhaltenen Oberfläche n be reiche und der starke Abrieb im Bereich der Ziemllen belegen, dass die
Nadel viel getragen worden ist. Spuren der Herstellung sind komplett abgerieben.
Die Oberfläche weist in den erhaltenen Bereichen einen ausgeprägten Trageglanz auf.
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